
乾燥収縮を受ける鋼板挿入集成材梁の有限要素解析
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集成材梁 −→ ハイブリット長スパン化
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熱膨張 乾燥収縮
↘ ↙
接着面は?

実験するのは大変! −→ コンピューターの中で解析
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解析方法は · · · −→ 直方体要素 FEM
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鋼：等方性材料（E, G）

集成材：直交異方性
[

Ex, Ey , Ez
νxy , νxz , νyz

Gxy , Gxz , Gyz

]

熱ひずみ 含水ひずみ...
...

εi = αi∆T + βi∆H
↗ ↑ ↑ ↖

係数 温度変化 係数 含水率変化
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端部変位
（温度変化： +10◦C, 含水率変化：−10%）
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端部変位
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まとめ
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熱膨張 (αi∆T ) 乾燥収縮 (βi∆H)
↘ ↙
直方体要素 FEM

鋼材+集成材
鋼材+接着剤+集成材
鋼材+集成材+集成材
集成材+集成材

...
特定の要素に変形がかたよる
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熱膨張 · · · 熱歪（εT = αi∆T )
乾燥収縮は？
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