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集成材木橋の再興

・鋼板挿入
・ハイブリット化

新しい構造形式

実験してみるのが一番
でもお金や時間がかかる       

数値解析もできると自由度：大

でも数値モデルの

・梁としての測定：○
・異方性材料としての測定：×

材料定数 は？
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л型変位計(試験体z)
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圧縮試験

ひずみを測定

集成材は異方性材料・・・・どうやって測定？



ひずみゲージ



試験体y 試験体x

試験体z

ひずみゲージで測定



試験体z ひずみゲージ



試験結果



集成材・・・・異方性材料定数

３方向に切り出し圧縮試験

・ばらつき：大
・ヤング率 
・ポアソン比
・ひずみゲージと

型変位計

まとめ



ヤング率

繊維直角方向は    繊維方向/25

樹種 等級

べいまつ
特級 12
一級 11
ニ級 10

すぎ
特級 9
一級 8
ニ級 7

繊維方向(GPa)


