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せん断性能を調べることが重要

鋼板挿入集成材梁の逆対称4点曲げ試験
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鋼板を挿入することで・・・

曲げ剛性

せん断剛性

大きく改善

あまり改善されない
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逆対称４点曲げにおけるせん断力図とモーメント図
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曲げ破壊 せん断破壊
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荷重たわみ曲線
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単純梁中央部のたわみ
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