
  

ケント紙を用いたダイヤカット円筒折り紙構造の圧縮試験
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(海中構造、屋根、ドーム構造 etc. )

比較

圧縮試験数値解析

パターン配置 結果 まとめ数値解析
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ケント紙の材料試験

はじめに 材料試験 パターン配置 数値解析 結果 まとめ

93.7 MPa

:断面積



  

パターン配置

はじめに 材料試験 パターン配置 数値解析 結果 まとめ

8×7 10×88×9

(高さ方向パターン×周方向パターン)

=360mm

8×8

=180mm



  

解析手法
有限要素解析…CaliculiX

はじめに 材料試験 パターン配置 数値解析 結果 まとめ

上端開口部
          方向拘束

下端開口部
              方向拘束

     三角形1パターン
6節点3角形シェル要素



  

材料試験はじめに パターン配置 結果数値解析 まとめ

結果

無次元化ばね定数



  

まとめはじめに 材料試験 パターン配置 数値解析 結果

硬い

硬
い

今回の圧縮試験

まとめ

無次元化ばね定数

目次
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はじめに

まとめ

材料試験 パターン配置

数理解析 結果



  

座屈の仕方
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